
ОП.03 Материаловедение 

 

1. Способность кожевой ткани принимать приданную  ей форму и сохранять ее 

длительное время:  

2. Прокламелин вырабатывают из смеси: 

3. Способы получения искусственного меха:  

4. Подкладочные материалы, используемые в качестве утеплителя:  

5. Установите соответствие между названиями специфических свойств и их 

значениями. 

НАЗВАНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1) Закручиваемость 

2) Распускаемость 

3) Прорубаемость 

а) способность одних петель выскальзывать из 

других петель по направлению петельного ряда или 

петельного столбика 

б) возникает при изготовлении трикотажных 

полотен из пряжи с неуравновешенной круткой 

в) возникает  по кромкам (в котонных изделиях) и 

по срезам (в кроеных изделиях) 

г) возникает при прохождении иглы через трикотаж 

 

6. Установите соответствие между определениями и видами отделочных 

материалов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ВИД ОТДЕЛОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

1) Узкие тканые полоски разной, но небольшой ширины, 

вырабатываемые на лентоткацких станках из 

хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи, 

синтетических и искусственных волокон и нитей  

а) гипюр 

б) кружево  

2) Полоска тонкой отбеленной хлопчатобумажной ткани с 

отверстиями, включенными в композицию вышивки, 

выполненной на специальных вышивальных машинах 

в) тесьма 

г) лента  

3) Прозрачные сетчатые ажурные изделия из 

хлопчатобумажной и льняной пряжи, ниток, 

искусственных и синтетических нитей, выполненные 

ручным или машинным способом 

д) шнур  

е) шитьё 

7. Дополните предложение, вставив вместо многоточия одно пропущенное слово. 

8. Ткани, в состав которых входит один вид волокон или нитей, называют  … . 

9. Глянцевые нитки прочнее … . 

10. Определите вид переплетения. 

 



11. Прокладочные материалы – это  

12. Кожа с естественной мереей: 

13. Способом приклеивания ворсовых нитей к грунту вырабатывают 

искусственные: 

14. Основы, применяемые для изготовления искусственных кож: 

15. В качестве подкладки  не используют:  

16. Установите соответствие между определениями и наименованиями нитей. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

НИТИ 

1) Нитки, состоящие из синтетического сердечника, 

покрытого хлопчатобумажной оплеткой  

а) полиамидные 

б) шелковые 

2) Нитки для выполнения отделочных строчек швейных 

изделий 

в) армированные 

г) леска 

3) Прозрачная швейная нитка д) проволока 

е) гарус 

 

17. Установите соответствие между определениями и видами отделочных 

материалов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ВИД ОТДЕЛОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

1. Круглые плетёные, витые или вязаные изделия из 

хлопчатобумажной и шерстяной пряжи, шёлковых и 

металлизированных нитей. 

а) Лента  

б) Гипюр   

2. Плоское вязаное или плетёное изделие небольшой 

ширины, вырабатываемое из хлопчатобумажной, 

шерстяной, вискозной и нитроновой пряжи, из 

полиамидных, полиэфирных и текстурированных нитей. 

в) Тюль  

г) Тесьма  

3. Узкие тканые полоски разной, но небольшой ширины, 

вырабатываемые на лентоткацких станках из 

хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи, 

синтетических и искусственных волокон и нитей.  

д) Шнур  

е) Кружево 

18. Дополните предложение, вставив вместо многоточия одно пропущенное слово. 

 Способ определения волокнистого состава тканей, при котором распознавание 

проводят с помощью приборов и химических реактивов, называется  …  . 

 В зависимости от …. швейным ниткам присваивают торговые номера.   

 Флизелин – это 

 В швейном производстве наиболее широкое применение находят нетканые 

материалы:  

 Пушно-меховая шкурка состоит из: 

 К недостаткам винилискожи относятся низкая:  

 В качестве подкладки к одежде используют подкладочные ткани. 

 

19. Установите соответствие между названиями специфических свойств и их 

значениями. 

НАЗВАНИЯ 

СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ 

ЗНАЧЕНИЕ 



1) Распускаемость 

2) Перекос петельных 

столбиков 

3) Закручиваемость 

а) возникает  по кромкам (в котонных изделиях) и 

по срезам (в кроеных изделиях) 

б) возникает при изготовлении трикотажных 

полотен из пряжи с неуравновешенной круткой 

в) возникает при прохождении иглы через 

трикотаж 

г) способность одних петель выскальзывать из 

других петель по направлению петельного ряда 

или петельного столбика 

 

20. Установите соответствие между определениями и видами отделочных 

материалов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ВИД ОТДЕЛОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

1. Полоска тонкой отбеленной хлопчатобумажной ткани 

с отверстиями, включенными в композицию вышивки, 

выполненной на специальных вышивальных машинах.   

а) Лента  

б) Кружево  

2. Узкие тканые полоски разной, но небольшой ширины, 

вырабатываемые на лентоткацких станках из 

хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи, 

синтетических и искусственных волокон и нитей. 

в) Шитьё  

г) Тюль 

3. Плоское вязаное или плетёное изделие небольшой 

ширины, вырабатываемое из хлопчатобумажной, 

шерстяной, вискозной и нитроновой пряжи, из 

полиамидных, полиэфирных и текстурированных нитей.  

д) Шнур  

е) Тесьма  

 

21. Дополните предложение, вставив вместо многоточия одно пропущенное слово. 

 Способ, при котором волокнистый состав тканей   устанавливают, пользуясь 

органами чувств – зрением, обонянием, осязанием, называется  … . 

 Рукавная саржа вырабатывается из  …  пряжи саржевым переплетением, 

отбеленная с печатным рисунком в виде полос. 

 Швейная нитка  - это  

 Наибольшее количество нетканых материалов вырабатывается из:  

 При изготовлении кож в качестве основы используют: 

 Свойствами волосяного покрова натурального меха являются:  

 Требования, предъявляемые  к  подкладочным материалам: 

 

22. Установите соответствие между определениями и наименованиями нитей. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

НИТИ 

1) Нитки выработанные путем двойного кручения 

комплексных нитей 

а) полиамидные 

б) вискозные  

2) Одни из самых прочных ниток, используются для 

обметывания петель 

в) армированные 

г) капроновые 

3) Нитки, выработанные из армированной пряжи д) хлопчатобумажные 

е) гарус 



23. Установите соответствие между определениями и видами отделочных 

материалов. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ВИД ОТДЕЛОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА 

1. Плоское вязаное или плетёное изделие небольшой 

ширины, вырабатываемое из хлопчатобумажной, 

шерстяной, вискозной и нитроновой пряжи, из 

полиамидных, полиэфирных и текстурированных нитей. 

а) Лента 

б) Тесьма 

2. Прозрачные сетчатые ажурные изделия из 

хлопчатобумажной и льняной пряжи, ниток, 

искусственных и синтетических нитей, выполненные 

ручным или машинным способом.  

в) Тюль   

г) Шнур  

3. Круглые плетёные, витые или вязаные изделия из 

хлопчатобумажной и шерстяной пряжи, шёлковых и 

металлизированных нитей.  

 

д) Кружево  

е) Шитьё 

 

24.  Дополните предложение, вставив вместо многоточия одно пропущенное слово. 

 Ткани с отделкой лаке и водоотталкивающей пропиткой имеют  …  блеск 

лицевой поверхности. 

 По назначению отделочные материалы подразделяются на  …  и 

декоративно-отделочные. 

 Неткаными называют  


